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1. Eriiiistii metalliseoksesta tehty kuvan
mukainen koekappale murtui kuormitta-
van voiman arvolla 53,2 khT. Laske ma-
teliaalin murtumissitkeys. L =200 mm,
w = 100 mm, B = 50 nun,  a  =53 mm.

2. Eriis polymeeri voidaan mailintaa
oheisen kuvan mukaisella jousi-
vaimennin systeemillii kliyttiien vakioiile
arvo ja Er=I  GPa,  Ez = 100 kPa ja

U = 106 Ns / m2 . Polymeeria kuormite-

taan vakiojZinnityksellii 8 kPa 30 sekun-
nin ajan. Ma2irita polymeerin venymd
kuormituksen looetushetkellii.
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