
IA MFER H E N Tf.i{:Ni LT I Ir}FN Y{.IOE,I'STO
Tuo tan to tekn i i kan  Ia i t os

TTE-6 1 3 0 Lasertydstriprosessit, tentti 200 g_ 03 - 17

TTE-6130 Lasertyiistiiprosessit

Tentti 17.3.2008

1. Miten kiteen liimpdtila vaikututtaa stiteen laatuun Nd:YAG-lasereissa?

2. Kerro lyhyesti seuraavien laserlyhenteiden ja -termien merkitys:
a. BPP
b .K
c. \fr'
d. TEM
e. Top-hat-tehojakauma
f. Rayleighrpituus

3. Suojalasien merkinniit ja suojausluokat?

4. Polttopisteen paikan vaikutus hitsaukseen.

5. Lankapinnoituksen edutja haasteet verrattunajauheella tapahtuvaan pinnoitukseen.
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